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Customer (Name.Adress.City et ; : > . : .
RSt MIMARSINAN 0.S.B. 17.CAD.NO:9 MELIKGAZI/KAYSERI Melikgazi-K A YSERI)

Deney Talep Tarihi/No : 13.06.2017 /181854
Order Date / No
Numunenin Tanimi = SOLID POLIKARBONAT LEVHA, POLYBRIGHT ,3 MM .- - 12.00 adet

(Cins, Marka, Tip, Tur, Model vb.)

Sample Description type Mark Model etc )

Numune Kabul Tarihi : 13.06.2017
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildigi Tarih 21.06.2017 - 05.07.2017

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ¢ TSEN13501-1 + A1:2013-04 Yap: mamulleri ve yap1 elemanlari - Yangin
siniflandirmasi- Bolim1: Yangmn kargisindaki davranis deneylerinden elde edilen veriler
kullanilarak simflandirma

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi : 4 ( 3 sayfa ek)

Number of pages of the report

Agiklamalar

Remarks

Tirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin tanminmas: konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli taninma antlagmasini imzalamigtir.

The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports.

Deney ve/veya 6lgiim sonuglari, genigletilmis 6lgiim belirsizlikleri (olmast halinde) ve deney metodlar: bu raporun tamamlayci
kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertanties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on
the following pages which are part of this report.

Bu rapor 6zel deney talebine istinaden duzenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil
etmez, ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanilamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformily to standards, does not
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Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltlamaz. [mzasiz ve milhirsiz raporlar gegersizdir

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez

This test repart shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid
This test report represents only tested sample(s). and shall not be used as Product Certificate
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI AB-0001-T
YAPI MALZEMELERI YANGIN VE AKUSTIK LABORATUVAR MUDURLUGU
@ YALITIM TEKNIK SEFLiGI 349314
YANGINA TEPKI SINIFLANDIRMASI 07-17
1 Giris

Bu simflandirma raporu TS EN 13501-1+A1:0cak 2010 (Yap1 mamulleri ve yap1 elemanlari, yangin
siniflandirmas1 bolim 1: Yangin karsisindaki davramis deneylerinden elde edilen veriler kullamlarak
siniflandirma) standardina gére “3 mm solidpolikarbonat levha” {iriiniine ait iirliniine ait simflandirmay

tarif eder.

YANGINA KARSI TEPKISININ TS EN 13501-1: 2010 STANDARDINA GORE

SINIFLANDIRILMASI

Hazirlayan TURK STANDARDLARI ENSTITUSU

Yap:1 Malzemeleri Yangin ve Akustik Laboratuvar Miidiirliigii

Yalitim Teknik Sefligi
Onaylanmi§ Kurulus No. 1783
Sponsor TEKNORM PLASTIK AMB. INS. CAM METAL SAN. TIC. LTD. STIi.
Ticari Marka POLYBRIGHT
Uriin Standard ENITRYET

Uriiniin Tanim
(Smuf, Tip, Tiir)

“3 mm solidpolikarbonat levha”

Siniflandirma Raporu No. | 349314
Yayin Numarasi 1/1
Yayinlanma Tarihi 05/07/2016

Bu siiflandirma raporu 4 sayfadan olusmaktadir ve sadece biitlin olarak kullanilabilir ya da yeniden

olusturulabilir.

2 Smiflandinimis Uriin Detaylar

2.1 Genel

Uriin “3 mm solidpolikarbonat levha

2.2 Uriin Tamm

999

olarak tarif edilmisgtir.

“3 mm solidpolikarbonat levha”

Renk Seffaf.

Yogunluk 3600 gr/m’

Kalinhk 3 mm.

Yiizey Diiz. 2 « " >
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI AB-0001-T
YAPI MALZEMELERI YANGIN VE AKUSTIiK LABORATUVAR MUDURLUGU
@ YALITIM TEKNIiK SEFLiGi 349314
YANGINA TEPKI SINIFLANDIRMASI 017

3 Smmflandirmayi Destekleyen Test Raporlar: ve Sonuclar
3.1 Raporlar

Asagidaki deney raporlar1 bu siniflandirmanin belirlenmesi igin esas teskil etmektedir.

Deney Raporu
Laboratuvar Sponsor Referans No Deney Metodu
Yalitim Teknik Sefligi TEKNORM PLASTIK AMB.
iNS. CAM METAL SAN. TiC. | 349318/07.17 | 'S ENISO 11925
Tuzla-istanbul : (Nisan 2011)
LTD. STIL
3.2 Sonuglar

Yukarida belirtilen deney raporu sonuglann ve TS EN 13501-1 + Al: 2010 standardinda belirtilen
siniflandirma kriterleri agsagidaki tabloda belirtilmistir.

Deney Sonuglar
Jeey Parametre Themey pREsk . Siirekli olmayan
Metodu Sayisi parametrelerin
parametreler
ortalamasi
TS EN ISO | 20 s icinde F < (150 mm) 12 ©) L2Umi. 3 ghapen
- (6+6%) alevlenme yoktur.
Filtre kagidinda yanma (-) Yanma yoktur.

(-) Uygulanabilir degil

*6 Tekrar yiizeyden, 6 tekrar kenardan alev uygulamasi

4 Simflandirma ve Dogrudan Uygulama Alam
4.1 Siniflandirma Referansi

Bu siniflandirma TS EN 13501-1 + A1: 2010 standardi madde 11.3 ve 11.10°a gore yaptlmigtir.
4.2 Siniflandirma

“3 mm solidpolikarbonat levha” triiniiniin yangin karsisindaki davranigina bagl olarak belirlenen simfi:

Belirlenen yangina tepki sinifi : E
Yangin Davranisi Duman Olusumu Alevli Damlaciklar
E Simiflandirilmamigtir. Siniflandinimamustir.

Yangna Tepki Simifi: E

L% L 3
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI AB-0001-T
YAPI MALZEMELERI YANGIN VE AKUSTIK LABORATUVAR MUDURLUGU
@ YALITIM TEKNIiK SEFLIiGIi 349314
YANGINA TEPKIi SINIFLANDIRMASI 07-17
4.3 Uygulama Alani

Bu simiflandirma ayni formiilasyonla ayni tipte tiretilmis aym isimdeki irtinler i¢in gegerlidir.

5 Simirlamalar

TS EN 13501-1 + Al: 2010 standard: yayinlandiginda, siniflandirma raporunun gegerlilik siiresi ile ilgili
herhangi bir karar bulunmamaktadir.

Bu simiflandirma raporu mamuliin tip onay1 ya da belgesi degildir.

Siniflandirma raporu sonu.
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